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样品名称 
Product 

汽车用输水硅橡胶软管 检测类别 
Test Category 

委托检测 

型号规格 Model 
等级 Grade 

/ 
合格品 

商标 
Trademark 

/ 

生产日期 
Date of Manufacture 

未标注 批号或编号 
Serial No. 

未标注 

委托单位(客户)名称 
Name of Client 

浙江省三门硅胶管业有限公司 受检单位 
Sample(s) From 

浙江省三门硅胶管业有限公司 

地址 
Address 

 
三门开发区 

生产单位 
Manufacturer 

浙江省三门硅胶管业有限公司 

抽样者 
Sampling Organization 

 
/ 

抽样基数 
Number of Samples 

10根 

抽样地点 
Sampling Location 

浙江省 抽样数量 
Number of Sample(s) 

For Inspection 

10根 

抽样日期 
Sampling Date 

2009年9月1日 到样数量 
Receiving Number of Sample(s)

10根 (+1kg 胶料) 

送样者 
Sample(s) Deliverer 

浙江省三门硅胶管业有限公司 到样日期 
Receiving Date of Sample(s) 

2009年8月24日 

检测依据 
Test Requirements 

HG/T  2491-1993 

检测项目 
Test Item(s) 

见报告第2页 

样品描述、状态 
Description and Condition of Sample(s) 

样品外观完好，无污损，符合检测要求 

检测日期 
Test Date 

2009年9月1日 
至2009年9月7日 

检测地点 
Test Location 

本公司 

 
检测结论 

Test Summary 

依据行业标准 HG/T 2491-1993 《汽车用输水硅橡胶软管》，对所送样品进行检测，所检 
项目符合标准要求。 
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Test Seal 
                                                                               批准日期：2009年9月10日 

Date of Approval: 
备注 

Remarks 
/ 
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序号 
Series 

Number 

检查项目 
Test Items 

技术要求 
Requirement

检测结果 
Test Results  

单页结论 
Items Conclusion 

备注 
Remarks

 
 

1 

 
 

硬度（邵尔 A） 
     度 

 
 

70 ± 5  

 
 

65 

 
 

合 格 

 
 
/ 

 
2 

 
拉仲强度 

      MPa 

 

≥7.0 
 

7.5 
 

 
合 格 

 
/ 

 
 

3 

 
 

拉断伸长率 
      % 

 

 

≥250 

 
 

349 

 
 

合 格 

 
 
/ 

 
拉仲强度变化率 

         % 

 
±25 

 
-1 

 
合 格 

 
/ 

 
扯断伸长率变化率 
       % 

 

–30～+ 10 
 

-19 
 

合 格 
 
/ 

 
 
 
 

4 
 

 
 

热 
空 
气 
老 
化 

110˚C 
72h  

硬度变化（邵尔 A） 
     度 

 

<+20 
 

+1 
 

合 格 
 
/ 

 
5 

 
脆性温度 
(-30˚C) 

 

 
无裂纹 

 
无裂纹 

 
合 格 

 
/ 

 
6 

 
爆破压力 

      MPa 

 

≥0. 2 
 

0.9 
 

合 格 
 
/ 

 
7 

 
试验压力 

（0.1MPa, 外径变化率）% 
 

 

≤15 
 

2 
 

合 格 
 
/ 
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